
Boksyt spawalniczy o niskiej zawarto ci fosforu i siarki 

BOKSYT SPAWALNICZY                                                   

        Al2O3 87% 

        SiO2 5,5% 

        TiO2 4% 

        Fe2O3 2,0% 

        P 0,04% 

        S 0,02% 

        g sto  nasypowa 2,55 g/cm3 


